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1. Objetivos

Este documento define os requisitos de qualificagdo de produto com funcdo CARBAMIDA para uso em
unidades de produgéo da Petrobras.
A CARBAMIDA podera ser utilizada no sistema de tratamento de agua produzida (montante do flotador) ou no
sistema de tratamento de dleo (a montante dos separadores trifasicos), atuando como quebrador de emulsao
reversa.

2. Documentos de referéncia
- ET-3010.00-1260-010-PNG-054 — CLARIFICANTE A BASE DE CARBAMIDA
3. Testes de avaliagao

O produto clarificante a base de carbamida em teste sera testado em pelo menos uma Unidade
Estacionaria de Produgéo (UEP), a ser definida pela Petrobras. O produto sera aplicado na dosagem indicada
pelo fornecedor. O planejamento do teste sera realizado pela Petrobras em conjunto com 0
fabricante/fornecedor, apds selecdo das UEPs em que sera realizado o teste. A Petrobras ira enviar amostra
de agua para que fornecedor possa desenvolver o produto.

Sera realizado um teste preliminar de laboratério com o produto em teste, que podera ser em terra ou a
bordo, conforme o protocolo descrito no Anexo A. O produto em teste somente sera avaliado em campo se for|
aprovado no teste preliminar de laboratério.

4. Critérios de aprovacao do produto

O produto clarificante base carbamida sera considerado aprovado para uso em campo se atender os|
seguintes requisitos em dosagem de até 40 ppm (em relagdo a vazao de agua produzida tratada):

e N&o promover alteracdes na especificacdo de Teor de Oleos e Graxas (TOG) fotométrico e TOG
gravimétrico da Unidade;

e Promover, no minimo, a manutencao da injetividade dos pogos injetores, ou seja, perda de injetividade
zero, durante o periodo do teste, avaliada em relacao a injetividade anterior ao inicio do teste;

e Nao ocasionar aumento da frequéncia de retrolavagem dos filtros autolimpantes, tendo-se como

referéncia o historico recente da unidade antes do inicio do teste.
N&o promover formagéo de emulsido agua/dleo nos vasos separadores de producéo.
N&o promover descontrole do nivel dos vasos separadores de produgéo.

Caso sejam observados problemas operacionais decorrentes do uso do produto em teste, que possam
colocar em risco a operacao ou a integridade do sistema ou que impactem no enquadramento das correntes
dos fluidos produzidos e na injetividade dos pogos, a PETROBRAS se reserva o direito de interromper os
testes.
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ANEXO A
1 OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é caracterizar a carbamida desenvolvido pelas empresas fornecedoras a
titulo de desempenho para condigbes especificadas. Este procedimento deve ser seguido com o produto
quimico ja desenvolvido pelo fabricante segundo protoco-lo de cada um com as dosagens especificadas no
item metodologia deste documento.

2 INSUMOS

Os materiais, equipamentos e produtos quimicos necessarios para a execugao deste procedimento sao:

a) Kit de jar test*

b) Cronémetro.

c) Agua oleosa a ser analisada.

d) Polieletrolito desenvolvido.

e) Materiais de seguranca: Luvas latex, 6culos de seguranca e FISPQ do produto manuseado

f) Agitador compativel com frascos de capacidade de 1 L e com rotages de 200 e 8000 rpm;

g) Agua caso seja necessario para a diluigdo do produto;

h) Homogeneizador/Misturador com rotagao de até 20.000rpm com capacidade de mistura de no minimo
2L.

i) Turbidimetro
~]) Espectrofotdbmetro com comprimento de onda com range de 400 a 900nm para a medigéo do Teor dej
Oleos e Graxas (TOG). Este devera estar calibrado para medir a concentragao do petréleo enviado juntamente
com as amostras de agua;
k) Quantidade suficiente de solvente n-hexano para realizagéo de extracao para medigao do TOG;

I) Phmetro digital devidamente adequado

OBS 1: O kit de jar test deve atender os requisitos minimos descritos no item 4.3 deste roteiro.

3. ORIENTAGOES

Os EPIs pertinentes a execugdo do ensaio devem ser utilizados: 6culos de seguranca; luva nitrilica;
calcado de seguranca; jaleco comprido com mangas compridas.

Todas as amostras de agua oleosa devem ser homogeneizadas (agitadas) antes de retirar a aliquota para
0 ensaio.

Toda a vidraria deve estar limpa, seca, livre de impurezas, odor de solvente e isenta de trincas e
rachaduras.

Os residuos gerados devem ser descartados em reservatério destinado para este fim.

ADVERTENCIA: Observar cuidadosamente as recomendacdes do fabricante do equipa-mento. Somente
pessoal habilitado podera manusea-lo.
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4. METODOLOGIA

4.1. Preparo da amostra de agua produzida/processada para o teste de bancada
Antes da realizacdo dos ensaios de jar test, a amostra de agua devera ser preparada de modo tal que|
represente a 4gua produzida na planta de tratamento de agua antes do ponto de dosagem do produto quimico.

Caso a amostra de agua seja analisada imediatamente apds a coleta, ndo € necessario preparo adicional.
Caso a amostra seja retirada do processo e enviada para terra, a agua devera ser homogeneizada com parte
do 6leo enviado juntamente com a amostra de 4gua de modo que seja atingido o TOG (Teor de Oleos €
Graxas) pré-estabelecido de 100mg/L (TOG inicial).

OBS 2: Esse valor de TOG da amostra inicial podera mudar a depender do ponto da planta que se deseja
representar a agua.

Inicialmente deve ser medido o TOG da agua e anotado este valor. Em caso de amostras preparadas, se o
valor de TOG for menor que o pré-estabelecido (100mg/L), deve-se adicionar dleo suficiente e realizar nova
etapa de agitacdo para que este valor seja atingido na dgua antes dos ensaios de jar test.

No caso de amostras preparadas, para ser adicionado o 6leo a amostra de agua para que a mesma atinja
o valor pré-estabelecido, sugere-se que a amostra seja transferida para um reservatorio especifico no qual
sera gerada a emulsdo. Apds a adigao do oleo a amostra de agua, a mesma deve ser submetida a uma|
rotagcado de 15.000 rpm por um periodo de 10 minutos.

Apbs o preparo da agua com o TOG pré-estabelecido, deve-se fazer a medigao também da turbidez e do
pH da amostra logo antes de ser realizado o procedimento de jar test.

OBS 3: No sistema Petrobras ¢é indicado o uso do equipamento homogeneizador Polytron PT 3100D, com
haste de aco inox modelo PT-DA 20/2EC-B193, da empresa KINEMATICA. O fabricante podera utilizar um
sistema que ofereca a mesma qualidade de emulsao.

4.2. Preparo da solugao de polieletrdlito

Deve-se preparar uma solugéo de 10% v/v do polieletrdlito. Para se obter uma diluicdo de 1 para 10, deve-
se adicionar 10mL do produto a um baldo de 100mL e avolumar com 90mL de agua destilada. Caso o
fabricante queira propor outro fator de diluicdo, este devera ser explicitado no inicio do relatério.

4.3. Requisitos minimos do aparato de Jar Test

O equipamento de jar test deve ser montado conforme desenho esquematico da Figura 1 abaixo.

LW
a] gan[nfan

Rotagao

Palhetas de mistura

Cubas com as amostras de

Coletor frontal agua oleosa

Figura 1 — Esquema de Jar Test para 6 cubas.
Como requisitos minimos, o equipamento deve conter:
- Controle de velocidade de rotacéo de 10 a 250rpm;

- Numero de provas (cubas) de 3 a 6 de acrilico transparente ou vidro borossilicato;
- Volume de cada prova: minimo de 1L e maximo de 2L;
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- Palhetas e hastes de agitagao regulavel para a altura desejada em ago inox 304;
- Sistema de iluminagdo LED embutida na base;

- Coletores de amostra em cada cuba localizados conforme mostrado na Figura 2.
- Dosador simultadneo de produto quimico em cada uma das cubas

0,85 x h h
|

{ (2/5) x h

Figura 2 — Coletor da cuba

OBS 4: O Coletor de cada cuba deve estar localizado numa altura tal do recipiente que ndo permita
contaminagao com quaisquer flocos formados apds a agao do produto que venham a decantar ou ascender ng
recipiente.

OBS 5: Cada recipiente deve ser preenchido a uma altura equivalente a 85% do volume total da cuba para
evitar transbordamentos durante a agitagao.

Um exemplo de aparato que atende as especificagdes minimas descritas pode ser visto na Figura 3.

l.. \l

\lu

Figura 3 — Dispositivo de Jar test para 3 cubas

4.4. Procedimento de bancada
a) Medir em iguais volumes as amostras em cada cuba conforme indicado no item anterior e registrar a
temperatura de cada amostra ao inicio do procedimento;

b) Preencher os produtos com as respectivas dosagens nos dosadores simultaneos;

c) Iniciar a rotagdo das palhetas em aproximadamente 120rpm e adicionar os produtos nas respectivas
dosagens a cada amostra de agua oleosa. Assim que os produtos forem simultaneamente dosados, iniciar a
contagem no crondmetro e submeter as amostras a rotagdo de 120rpm por 1 minuto;

d) Reduzir a rotagdo para o minimo de 10rpm durante 20 minutos e registrar o tempo no qual houve o
aparecimento do primeiro floco visivel. A cada 5 minutos (durante o periodo de rotagao de 10rpm), fazer um
registro fotogréfico dos flocos formados e estimar o tamanho médio de particula desses flocos;

e) Ao final do subitem “d”, haverd quatro registros fotograficos com as respectivas estimativas dos
tamanhos médios de flocos formados. Apds esses 20 minutos, caso os flocos encontrem-se sobrenadantes,
retirar as palhetas metélicas das solugdes e registrar o tempo requerido para a sedimentagao dos flocos;




ESPECIFICACAO TECNICA |© ET-3010.00-1260-010-PNG-106|"" o
— E&P FOLHA 6 de 6
- T REQUISITOS DE DESEMPENHO EM CAMPO DE PUBLICO
PETROBRAS CLARIFICANTES A BASE DE CARBAMIDA PARA ———— "~~~
TRATAMENTO DE AGUA PRODUZIDA GIA-ESPIEAEP/EO

“,

f) Apdés 15 minutos ao final da etapa “e”, caso haja decantagao dos flocos ou parte deles, fazer o registro
fotografico dos flocos decantados no fundo dos recipientes. Registrar a temperatura neste momento.

g) Através do coletor de cada cuba, fazer a coleta de uma quantidade de amostra suficiente para a
realizagdo dos seguintes ensaios:

- pH;
- TOG (espectrofotométrico);
- Turbidez

4.5. Avaliagao de performance do produto
O produto sera considerado qualificado se atender os critérios abaixo:

Tamanho predominante de flocos = 3 mm (se houver disponibilidade de equipamento).
Reducéao da turbidez do efluente tratado para < 20 NTU.

Alteracdo maxima do pH do efluente em 0,5.

Eficiéncia do processo superior a 90%, segundo a férmula abaixo:

[Reducdo] _TOG (%)=( [TOG] _inicial- [TOG] _final) [TOG] _inicial x100

ADVERTENCIA: Observar cuidadosamente as recomendacdes do fabricante do equipamento, assim como
as caracteristicas fisico-quimicas dos produtos manuseados. Somente pessoal habilitado podera manusea-lo.

5 APRESENTACAO DOS RESULTADOS

Os resultados destes ensaios deverdao ser apresentados em relatério especifico que deve-ra ser
encaminhado pelo fabricante a Petrobras. Todos os equipamentos e normas utili-zadas para a etapa de ensaio|
Petrobras deverao ser descritos para futura conferéncia.

O relatério da empresa, devera apresentar a dosagem de laboratério indicada de maneira clara,
separadamente da expectativa de dosagem de campo. A Petrobras neste momento ndo se compromete a
realizar qualquer proposta comercial sobre este desenvolvimento, no entanto, o ndo cumprimento deste roteiro
(mesmo que parcial) ou do prazo estipulado em reunido, desqualificara a empresa fornecedora para esta
oportunidade, ficando a crité-rio da Petrobras o aproveitamento ou ndo de qualquer dado enviado para esta
proposta.

6 REFERENCIAS
[11 ASTM D2035 — Standard Practice for Coagulation-Flocculation Jar Test of Water;

[2] API RP 45 — Recommended Practice for Analysis of Oilfield Waters




