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1 - Objetivos

Esta Especificagdo Técnica apresenta os dados fundamentais para sele¢ao de cabos nus de ago revestido
de cobre para fins elétricos.

2 - Integrantes do Grupo Técnico

Grupo Técnico constituido pelo DIP SBS/PN-SBS/GIDBE/CM 23/2019, de 14 de junho de 2019.

3 — Normas Aplicaveis

NBR 8121

Cabos de fios de ago revestidos de cobre, nus, para fins
elétricos - Especificagcao

4 — Especificagdao

4.1 — Cabos Elétricos

Caracteristicas construtivas:

16
25
Secao nominal do cabo (mm?) 50
70
. , 3
Numero de fios (un) 7
Tipo de Material (Ago) LCA (Ago de baixo carbono recozido)
Condutividade (IACS) 30%

5 — Ensaios

Realizar ensaios conforme norma NBR 8121.
6 — Tipos de Cabos

TIPO SEQI\O (mm2) N° DE FIOS (un) TIPO DE MATERIAL CONDUTIVIDADE NM

001 16 3 LCA 30% 12.466.197
005 25 3 LCA 30% 12.466.202
009 25 7 LCA 30% 12.466.203
017 50 7 LCA 30% 12.466.204
021 70 7 LCA 30% 12.466.205




