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1 INTRODUGCAO

O tampéo de fundo visa servir como elemento de barreira mecénica nas intervencoes de
completacao, avaliagdo, workover e abandono de pogos que possuam colunas de produgao
/ injecao com perfis de assentamento adequados aos modelos dos referidos equipamentos
que vierem a ser empregados. A funcao deste tampéao é promover a vedagao em ambos 0s
sentidos das colunas de produc¢ao e injecao, no local onde sera instalado;

2 ESCOPO

Especificar os requisitos técnicos e caracteristicas operacionais minimas a serem
atendidas pelos equipamentos tampdes de fundo para aplicacdo nas intervengdées em
pocos terrestres e maritimos.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 NACE MR 0175/ ISO 15156 - Petroleum and Natural Gas Industries — Materials for use
in H2S-containing Environments in Oil and Gas Production.

3.2 ASTM A370 - Standard tests methods and definitions for mechanical testing of Steel.

3.3 API SPEC Q1/ ISO TS 29001 - Specification for Quality Management System
Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry.
3.4 1SO 9001 - Quality management systems — Requirements.

3.5 ET-3000.00-0000-972-P8L- 001 — Requisitos Gerais de Inspegao de Fabricacao.

3.6 API SPEC 19AC - 2016 / ISO 14998: Petroleum and Natural Gas Industries — Downhole
Equipment — Completion Accessories.

3.7 API 14L / ISO 16070- Lock Mandrels and Landing Nipples
3.8 APl 14A 12A. EDICAO

4 SIGLAS OU ABREVIATURAS

API — American Petroleum Institute

ASTM — American Society for Testing and Materials

ET-R — Especificacdo Técnica de Requisitos Gerais. Permite ao fornecedor conhecer os
critérios gerais de aceitacao, teste e validagao de um determinado sistema, equipamento,
material e/ou servigo que poderao ser utilizados na fase de verificagéo de efetividade de
proposta técnica em processos licitatorios.

ET-RBS - Especificacdo Técnica para Requisicdo de Bens e Servicos. E um documento que
contém os requisitos técnicos especificos e instrugcdes complementares necessarios a definicag
de escopo da contratacdo do sistema, equipamento, material e/ou servigo.
FMEA — Failure Module and Effect Analysis.

FMECA - Failure Mode, Effects and Criticality Analysis.

IFC — International Federation of Corrosion.

ISO - The International Organization for Standardization.

NACE - National Association of Corrosion Engineers.

NIST — National Institute of Standards and Technology.
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5 DESCRICAO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E TECNICOS

5.1 Os tampdes de fundo deverdo prover vedacdo elastomérica nos dois sentidos.
Deverdao ser instalados / retirados em pogos verticais e desviados através de
operacdes com arame, utilizando ferramentas intercambiaveis para uso diversos, de
diametro apropriado;

5.2 Os tampbes de fundo deverdo possuir um mecanismo capaz de equalizar as pressdes
acima e abaixo dos mesmos, permitindo assim sua retirada. Este mecanismo podera
ser mecanico, através de operagbes de arame, ou podera se dar por meio eletrénico,
acionado remotamente através de sensores ou temporizadores. Neste caso a
instalagao / retirada do tampao podera ser feita através de operagcdes de cabo elétrico
e/ou Flexitubo, além das operagdes com arame;

5.3 Nos modelos de tamp&o onde os mecanismos de equalizagdo possuam vedacdes
elastoméricas, estas deverao ser validadas de acordo com os testes de estanqueidade
previstos nas normas APl 14L / APl 14 A/ API SPEC 19 AC além dos testes adicionais
previstos no item 7.1.

5.4 O Tampéao de Fundo podera ser requerido para suportar o diferencial de pressao
maximo de trabalho de acordo com as seguintes classes de pressao.
* 5000 psi
» 10000 psi
» 15000 psi

5.5 Os tampdes de fundo deverdo atender a temperatura de operagcao de acordo com as
seguintes faixas de temperatura:

Tabela 1: Ranges de temperatura para a aplicacao de elastobmeros.

CENARIO FUNDO SUBMARINO
Tmin (°C) Tmax (°C) | Tméx (°C) | Tmax (°C)
1 82 130 4 25
2 50 85

5.6 Os tampdes de fundo deverao possuir extremidade inferior em formato cénico para
facilitar a descida na coluna e seu assentamento no perfil correspondente, instalado
na coluna.

5.7 Os tampdes de fundo deverdo obedecer aos requisitos técnicos das normas do item 3,
que abordam:
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5.7.1 Requisitos minimos de materiais que estejam sob estado de tensdo de tragédo e

trabalhem  com o6leo e/ou gas com H2S (NACE MR 0175/ ISO 1515), o
laboratério para a executar os testes necessarios devera ser credenciado pela
Agéncia Nacional do Petréleo (ANP), se o laboratério for norte americano ou
europeu deve ser credenciado respectivamente pela NACE ou IFC.

5.7.2 Metodologia padronizada para testes mecanicos em agos (ASTM A370). Os

testes que poderdo ser solicitados sao: ensaio Charpy (tenacidade), ensaio de
tracdo (obtengdo do limite de escoamento plastico e obtengcdo do limite de
ruptura do material), ensaios de dureza Vikers e Rockwell C (para verificar se o
material atende ao requisito de dureza minimo requerido pelas normas NACE
MR 0175/ 1ISO 15156). O laboratério de teste mecénico devera ser certificado
pelo INMETRO, ou pelo NIST se o laboratério for norte-americano.

5.7.3 A instalagcdo de manufatura devera estar qualificada para atender aos sistemas

de gerenciamento de qualidade para a industria de petréleo e gas natural (API
SPEC Q1/1SO TS 29001).

5.7.4 Os testes de qualificacdo para os tampdes de fundo estdo descritos no item 7.

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

As travas deverao possuir grau de validagao Q1 V1 e o conjunto trava + sub de
equalizacao devera ser qualificado nos testes descritos no item 7.1.

O peso do equipamento Tampao de Fundo, incluindo o das ferramentas, ndo podera
exceder a capacidade util do arame utilizado pela Petrobras de 1.500 Ib de tracao.

Os tampdes de fundo deverdo ser recuperaveis sem perda das suas propriedades. A
reutilizacdo no mesmo ou em outro poco pode ser precedida de sua manutencdo na
superficie.

Os tampbes de fundo poderdo possuir, em suas hastes de equalizagdo, quando
aplicavel, coletor de peixes de 1m, a ser especificado na ET-RBS;

Os tampdes de fundo deverdao possuir metalurgia conforme o especificado na ET-
RBS. As metalurgias usualmente empregadas pela PETROBRAS sao: Cr 1%, Cr 9%,
Cr13%, SCr13% ou Super Duplex (25Cr7Ni7Mo);

Complementando essa ET-R, na ET-RBS, afim de determinar o elastobmero
apropriado, deverao ser informados as condicées e limitacées de cenario dos pocos,
tais como: composicdo do meio, pH, temperatura, presenca de CO2, H2S,
hidrocarbonetos aroméaticos, etc;

Os tampdes de fundo deverdo ser submetidos ao procedimento de teste apresentado
na secao 8 para ser considerado tecnicamente qualificado para o fornecimento.

Os tampdes de fundo deverdo possuir tratamento anti-engripante em todas as suas
conexdes. Estas deverdao ser desengraxadas por solventes, jateadas com oxido de
aluminio de granulometria 100 mesh e revestidas com bissulfeto de molibdénio.

Os tampdes de fundo deverdo possuir dimensdao externa que permita instalagao
through tubing nos perfis de assentamento normalmente utilizados pela PETROBRAS,
a ser especificado na ET-RBS:
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5.15.1 _At_engerem a faixa usual de tubos empregados nas colunas de producao /
injecao:
o 377 (9,2 Ib/ft)
e 4% (12.6/13.5 Ib/ft)
e 517 (17/23 b/ ft)
 65/8" (24 /28 Ib/ft)

5.15.2 Serem compativeis com os diametros das restricdes previstas destas colunas
conforme tabela 2 a seguir;
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Tabela 2: Diametros das restricbes nas colunas de produgao
Tubo (coluna) Drift de Restricao
oD Range de Perfis de Passagem ( de
Nominal Peso Assentamento tubos ) passagem
1,87" a 1,87"
2 3/8” 1,99"
2,32" a 2,230"
27/8 4,6 a 5,8 Ib/ft 1,81"/1,87" 2,44"
9,2a10,2 2,62"/2,75"/ 2,810"
31/2" lb/ft 2,81" 2,865"
3,688"
11,6 a 15,1 3,50"/3,56"/
41/2" lb/ft 3,62" / 3,68" 3,865"
17 Ib/ft 4,89" 4,437"
51/2" 467" a
20 a 23 Ib/ft 4,78"
4,125"/4,313"/ 5,92" a 4,437"
6 5/8" 20 a 24 Ib/ft 4,437" 6,05"

Observagao: A coluna “restricdo de passagem” leva em consideragdo o menor ID utilizado
nas completagbes da PETROBRAS, acima perfil no qual sera instalado o tampao, sendo
normalmente o perfil da valvula de seguranca ( DHSV'). No caso de haver camisao instalado
na DHSV, as operacdes de assentamento e retirada dos tampdes deverdo ser de modo
“acopladas”;
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6 DO

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

CUMENTOS ENTREGAVEIS

Todos os documentos devem ser disponibilizados em meio eletrénico no formato PDF.

Documentos descritos a seguir sdo escopo de fornecimento e devem estar disponiveis
para analise e aprovacgao técnica:

Desenho esquematico do tampéo de fundo.

Desenhos mecanicos dos principais componentes do tampao contendo dimensdes
e detalhamento técnico suficiente para atender a operagbes de assentamento e
retirada.

Desenho técnico contendo o dimensional dos equipamentos bem como, pressao de
colapso, resisténcia a pressao interna, resisténcia a tragao e a metalurgia conforme
as normas supracitadas. As informagdes de dureza, composi¢ao quimica e limite de
escoamento minimo também deverdo estar contidas na proposta técnica.

A falta de clareza, organizagcdo e objetividade na apresentacdo das informagdes
poderao acarretar na desqualificacao do proponente.

O manual técnico de cada componente devera conter pelo menos: part number,
descricao de cada item, os materiais utilizados na fabricacao, limitagdo operacional e
relatério de testes de qualificacéo.

Procedimentos operacionais detalhados de instalagao, manutencao e recuperagao.

Histérico de instalagdes do tampao com a descrigao das falhas ocorridas, descrigdo do
ambiente operacional da instalacdo, local da instalagdo, data da instalacdo, data da
falha e modelo do equipamento (tecnologia). O histérico também deve contemplar os
sucessos e insucessos observados na retirada.

FMEA e estudos de confiabilidade do sistema. A FMEA deve conter uma analise até o
nivel de componente com seus modos de falha e a atribuicdo de probabilidade de
ocorréncia e severidade associadas. As conclusdes e recomendacdes devem conter
as medidas que visam reduzir a taxa de falha ou mitigar seus efeitos. Os dados de
referéncia utilizados para avaliacdo da probabilidade de ocorréncia e severidade
deverao ser de falhas em sistemas com a tecnologia descrita nesta ET. Os estudos e
memorias de calculo deverao ser reportados em relatérios e devem ser fornecidos.
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7 INSPECAO E TESTES

7.1
7.1.1

Requerimentos de Testes de Qualificacao

O tampao de fundo devera ser qualificado através de testes em fabrica, com
acompanhamento de representantes de terceira parte, que devem estar em
conformidade com as normas constantes no item 3.

7.1.2 As descrigbes de todos os testes e seus resultados devem ser rigorosamente

reportados assim como os dados de inspe¢do e rastreabilidade dos materiais utilizados
e enviados para conhecimento da Petrobras.

7.1.3 Os testes de estanqueidade das travas deverao ser realizados conforme a norma API

SPEC 19AC — 2016 / ISO 14998, além das normas API 14 L /APl 14A . O grau
requerido para o teste de validacao é V1, o requisito de qualidade € Q1 para materiais
metdlicos (tabela 4 — sumario de requisitos de qualidade), e anexo A (requisitos de
validacdo de testes para todos os produtos), item A.3.3. As temperaturas de teste serao
as maximas e minimas mostradas par cada um dos trés cenarios de aplicagao
apresentados na tabela 1 (item 5.4).

7.1.4 Além dos testes acima, deverao ser realizados testes de estanqueidade adicionais para

validagao do conjunto ( trava + sub de equalizacéo ) utilizando fluido e gas (N2), em pelo
menos 3 steps: 500 psi, pressao de trabalho, e com 1 "2 vez a pressao de trabalho,
conforme item 5.4 desta ET-R, no(s) sentido(s) de vedacao requerido(s), utilizando-se
perfil de teste apropriado. O critério de aceitacdo sera a comprovacao de 100% de
vedacao tanto para fluido como para gas ( bubble tight ) mediante registro em carta por
15 minutos.

7.1.5 Os testes de assentamento, travamento e retirada do perfil apdés o teste de

7.2
7.2.1

estanqueidade deverdo ser executados com os aplicadores e pescadores utilizados nas
operagcdes nos pogcos, com os pinos de cisalhamentos originais, inclusive efetuando-se
as percuss0es mecanicas necessarias para cisalhamento destes pinos. Estas agdes
visam aferir se os tampdes ndo sofrerdo acunhamento nos perfis. Apods retirada, os
tampdes deverao ser inspecionados para verificagcdo de possiveis deformagdes e/ou
alteragdo de suas medidas originais.

Requerimentos de inspecao e recebimento.

Os requisitos minimos de inspecao de fabricagdo a serem atendidos em compras de
valvula de retencao para langcamento de esfera encontram-se na especificacado técnica
ET-3000.00 -1000-972-P8L-001que pode ser obtida no Canal fornecedor da Petrobras
(http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito

contratacao.asp).

7.2.2 As etapas previstas no plano de inspecéao e testes poderao ser testemunhadas por um

representante legal da Petrobras e conduzido pelo fabricante de forma a demonstrar
que todos os componentes do dispositivo atendem ou superam estas especificagées
técnicas.




